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表三：PAHs相關法規和含量上限

歐盟REACH法規的要求

苯并[a]芘（Benzo[a]pyrene），苯并[e]芘（Benzo[e]pyrene），苯并[a]蒽
（Benzo[a]anthracene），苯并[b]熒蒽（Benzo[b]fluoranthene），苯并[j]
熒蒽（Benzo[j]fluoranthene），苯并[k]熒蒽（Benzo[k]fluoranthene），屈
（Chrysene），二苯并[a,h]蒽（Dibenzo[a,h]anthracene）

德國自願性安全標籤計劃
GS Mark限制的15種PAHs

除以上REACH的要求外，德國亦限制下列7種PAHs： 
苯并[g,h,i]苝（Benzo[ghi]perylene），茚并[1,2,3-c,d]芘（Indeno[1,2,3-
cd]pyrene），菲（Phenanthrene），芘（Pyrene），蒽（ Anthracene），熒
蒽（Fluoranthene），萘（Naphthalene）

第一類物料的
上限：

Naphthalene – 1mg/kg 
Phenanthrene, Anthracene,
Fluoranthene和Pyrene的總量的上限 – 5mg/kg 
其餘PAHs – 0.2mg/kg

在正常使用或合理預見情況下，會與皮膚直接接觸及長時間或重複性
短時間接觸，或者可能被啃咬的橡膠或塑膠部分，其所含的上述8種
PAHs的含量限值為： 
1. 玩具 – 0.5 mg/kg 2. 其他消費品 – 1.0 mg/kg
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