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表一：拉力測試結果詳情

樣本
啪鈕或鈕扣 不同部件脫落時

所承受的拉力 (N)脫落數目

#1至#14 0 不適用

#15 2 80.1至90

#16 4 84.6至90

#17 1 90

#18 5 71.2至90

#19 1 84.6

#20 2 80.1至84.6*

#21 1 84.6*

#22 5 66.8至84.6

#23 2 62.3 至66.8

#24 2 44.5至53.4

#25 4 66.8至82.3*

表三：嬰幼兒及兒童紡織品或紡織品中的部分塑化劑含量要求
內地GB 31701《嬰幼兒
及兒童紡織產品安全

技術規範》

DEHP、DBP及BBP的總量  0.1%（1,000mg／kg）

DINP、DIDP及DNOP的總量  0.1%（1,000mg／kg）

歐盟REACH法規
DEHP、DBP、BBP、DIBP、DiHepP、DMEP、DIPP、DnPP、DnHP、DCHP、

DIOP、 DHNUP、DPP及DIHxP的單一含量及總量   1,000mg／kg

註: *脫落的啪鈕產生尖銳點或鋒利邊緣

*脫落的啪鈕產生尖銳角或鋒利邊

圖一：身體部位區域
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